Standardy pro analyzatory C, S, N, O, H
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Dalsi standardy pro stanoveni C,S,N,O a H jsou v katalogu firmy Aipha Resources (USA)



Standardy pro analyzatory C, S, N, O, H
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c 0,0402 0,358 0,461 0,684 0,977
s 0,0316 0,0250 0,0172 0,0106 0,0091
N 0,0046 0,0081 0,0066 0,0128 0,0066
Nastavovaci standardy pro O, N, H - pouze set
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