NIST 8600 NIST 8601 NIST 8602 NIST 8603 NIST 8604 NIST 8605 NIST 8606 NIST 8607
Copper Copper . Lead Zinc Molybdenum Molybdenum Tungsten Tungsten
1009 100g 1009 100g 100g 100g 100g 100g
% % % % % % % %
Cu (1,15) (0,19) (0,035) - - - (0,079) (0,096)
Mo - - - - (1,51) (0,11) - -
Pb - - (0,61) (0,25) - - . .
S (0,72) (0,14) (0,38) (2,87) (1,64) (0,48) (3,12 (1,90)
w - - - - (0,36) (0,10) (0,015) (0,22)
Zn (0,059) (0,013) (0,092) (2,75) - - (0,29) (0,010)
NIST 181 NIST 182 NIST 183 NIST 1835 GBW 03118 GBW 03118 GBW 03120
Lithum Ore  LithumOre  LithumOre o Lo
(Spodumene) (Petalite) (Lepidolite) Borate Ore Graphite Ore  Graphite Ore  Graphite Ore
% % % % % % %
A1203 - - - 3,474 Sio2 49,84 49,34 10,34
B203 - - - 18,739 Al203 12,93 13,03 5,60
BaO - - 0,0497 Fe203 6,73 6,99 1,48
ca0 - - - 21,622 Tio2 0,57 0,64 0,55
F - - - 0,348 Ca0 9,37 5,34 074
Fe203 - - - 1,141 Mgo 6,10 535 0,50
Li20 6,39 434 412 - K20 2,54 217 0,99
MgO - - - 3,411 Na20 1,60 1,56 0,23
MnO - - - 0,0333 MnO 0,084 0,054 0,022
K20 - - - 1,261 P205 0,13 0,14 0,16
Sio2 - - - 18,408 co2 3,60 0,67 0,28
Na20 - - 3,484 S 1,18 2,59 0,14
S03 - - - 1,477 H20+ 2,60 2,80 1,98
Sro - - - 0,9418 Graphite carbon 291 991 76,50
Tio2 - - - 0,1332 Ash - - 20,78
L.O.L - - 2572 Volatile - - 272




